APYRAL®

Aluminiumhydroxid | Aluminium Hydroxide | Al(OH),

APYRAL®40H1

Oberflachenbehandeltes,
mineralisches Flammschutzmittel

) APYRAL® 40H1
Surface treated mineral flame retardant

Produktvorteile Product advantages

e Hohe Feinheit » Very fine particles

e Sehr hohe Hydrophobie » Very high hydrophobicity

» Verbesserte Alterungsbestandigkeit « Improved aging resistance

* Reduzierte Wasseraufnahme ¢ Reduced water absorption

e Erhohte Polymerkompatibilitat ¢ Increased polymer compatibility

Analyse | Analysis Einheit | Unit APYRAL®40H1
Al(OH), % 98.5
D,, pm 0.7
D pgm 1.3
Dy, Hm 2.3
Siebriickstand | Sieve residue (> 45 pm) % 0.02
Spez. Oberflache | Spec. surface area (BET) m?/g 4.0
Beschichtung | Coating

Nicht-reaktive Oberflachenbehandlung | Non-reactive surface treatment % <5

Stoffkonstanten | Material constants

Aussehen | Appearance WeiBes Pulver | White powder
Chemische Formel | Chemical formula Al(OH),
Kristallstruktur | Crystal structure Hydrargillit | Gibbsite
Mohsharte | Mohs hardness 3

Dichte | Specific gravity [g/cm?3] 2.4
Brechungsindex | Refractive index 1.58




Mechanische Eigenschafteneiner PE/EVA Formulierung mit 60 Gew.-% Fiillgrad |
Mechanical properties of a PE/EVA formulation with 60 wt.-% filling level

Charakteristische Daten | Characteristicdata Einheit | Unit APYRAL® 40CD | APYRAL® 40H1
Zugfestigkeit vor Alterun
d . ¢ g.I [MPa] 10.5 10.0
Tensile strength before aging
Zugfestigkeit nach Alterung (84 Tage, Wasser, 90 °C
gresti ing (84 Tag ) [MPa] 8.4 8.0
Tensile strength after aging (84 d, water, 90 °C)
Bruchdehnung vor Alterun
-nning el [%] 156 161
Elongation at break before aging
Bruchdehnung nach Alterung (84 Tage, Wasser, 90 °C) | [%] 73 86
Elongation at break after aging (84 d, water, 90 °C) °
MVR (190 °C/21.6 kg) [cm3/10 min] 18.6 24.7
LOI [%0,] 35 33
:E 45 Alterung von PE/EVA Formulierungen mit
L2 40 / 60 Gew.-% Fillgradbei 90 °C in Wasser.
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Wochen | Weeks all tested materials APYRAL® 40H1 performs best.

Mechanische Werte eines mit 120 phr APYRAL®

Compression set 72 h/23 °C [%] gefiillten Silikon-Compounds (Basis ShoreA 50).

Compression set 24 h/100 °C [%
P / L] Mechanical properties of a silicon compound filled

Tear strength (ASTM D624) [N/mm] with 120 phr APYRAL® (Basis ShoreA 50).

Elongation at break (*10) [%]

Tensile strength [MPa]

05 1015202530

Die in diesem Prospekt aufgefiihrten Daten sind Richtwerte, die einer produktionsbedingten Toleranz unterliegen. Diese Werte dienen ausschlieBlich der
Produktbeschreibung; sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Es bleibt die Aufgabe des Nutzers, die Tauglichkeit des Produktes fiir seinen
Einsatzzweck zu priifen. | All data listed in this brochure are reference values and subject to production tolerances. These values are exclusive to the product
description and no guarantee is placed on the properties. It remains the responsibility of the users to test the suitability of the product for their application.
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